
 

Metodický materiál na vyučovaciu hodinu 

Príprava bioplastu 

Ročník 9.ročník ZŠ 

Predmet Chémia 

Tematický celok Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote 

Téma Bielkoviny, Plasty 

Vzdelávací štandard  (ISCED 2) Obsahová časť Výkonová časť 

• uviesť zdroje, význam 
(funkcie) a vlastnosti 
prírodných látok – 
sacharidov, tukov a 
bielkovín,  

• vedieť rozdeliť 
bielkoviny podľa 
pôvodu, 
 
 

 

• denaturácia bielkovín 

• vlastnosti a použitie 
polymérov, polymerizácia 
(polyetylén), plasty, syntetické 
vlákna  

 

Metódy žiacky experiment, skupinová práca 

Ciele 

Oboznámiť žiakov s možnosťami syntézy ekologických bioplastov 

Pomôcky Laboratórne pomôcky, chemikálie, pracovný list 

Počet vyučovacích hodín 1 

  



 
Žiaci na základe pracovného listu realizujú experiment prípravy bioplastu a vyriešia úlohy v pracovnom liste. 

 
Pomôcky: 

ocot, mlieko, kadičky, filtračný papier, filtračná aparatúra, teplomer 

Postup: 
1. Do jednej kadičky nalejeme 250 ml mlieka 

2. Mlieko zohrejeme asi na 70 °C a pridáme k nemu 15 ml octu 

3. Zmes premiešavame a necháme mierne vychladnúť. 

4. Zmes opatrne prefiltrujeme. 

5. Na filtračnom papieri zachytávame produkt, ktorý necháme vyschnúť približne tri dni. 
 
 
Pozorovanie: 
Po priliatí octu do mlieka pozorujeme vznik bielych hrudiek kazeínu – mliečnej bielkoviny.  

Princíp: 

Pôsobením octu ( znížením pH)  a tepla došlo ku denaturácii mliečnej bielkoviny – kazeínu. Po vyschnutí 
kazeínu sme pripravili tvrdý bioplast. 

Zdroj: 

https://www.facebook.com/zslucna/videos/experiment%C3%A1lna-
%C4%8Dinnos%C5%A5/541192333756469/ 

 

Úlohy: 

1. Čo sú plasty? Ktoré sú najvýznamnejšie plasty? 
Plasty sú synteticky vyrábané makromolekulové látky. Medzi najvýznamnejšie plasty patria polyetylén (PE), 
polyvinylchlorid (PVC) a polystyrén (PS).  

2. Napíšte chemickú rovnicu vzniku polyvinylchloridu (PVC) z vinylchloridu (chlóreténu) 

 

                                 

3. Polytetrafluóretylén (PTFE) – teflón – objavil v roku 1939 chemik Plunkett. Prvé uplatnenie našiel tento 
plast v americkej armáde. Až v roku 1960 sa začal používať na výrobu teflónového riadu. Používa sa aj 
v medicíne a na výrobu materiálov do extrémnych podmienok. 

Napíšte rovnicu polymerizácie tetrafluóretylénu (CF2=CF2) za vzniku teflónu. 

n CF2=CF2 → —[ CF2 - CF2]n— 

 

4. Aký je význam recyklácie? 
Recyklácia je najvýhodnejší spôsob likvidácie odpadov z plastov. Šetria sa prírodné zdroje, znižuje sa 
spotreba energia, znižuje sa množstvo odpadov a znečistenie životného prostredia.Recyklácia je opätovné 
využitie odpadu. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/zslucna/videos/experiment%C3%A1lna-%C4%8Dinnos%C5%A5/541192333756469/
https://www.facebook.com/zslucna/videos/experiment%C3%A1lna-%C4%8Dinnos%C5%A5/541192333756469/


 
5. Nájdi na internete informácie o využití bioplastov. 

Zaujímavá je informácia o slovenskom bioplaste NONOILEN: 
Prvý slovenský bioplast spod rúk profesora Pavla Alexyho, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou chemickej 
a potravinárskej technológie STU a slovenskou spoločnosťou Panara, má pre svet obrovský potenciál. 
Nonoilen je celá škála bioplastov, zmesí vyrobených z komerčne dostupných základných biopolymérov. 
Základnou filozofiou Nonoilenu je to, aby surovinová báza pre polyméry nebola fosílna, ale z obnoviteľných 
zdrojov. Zdroj: https://www.startitup.sk/slovensky-bioplast-je-svetovy-unikat-dokaze-rozkladom-vyzivovat-
rastliny-a-je-100-prirodny-rozhovor/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRACOVNÝ LIST 

Príprava bioplastu 
Pomôcky: 

ocot, mlieko, kadičky, filtračný papier, filtračná aparatúra, teplomer 

Postup: 
1. Do jednej kadičky nalejeme 250 ml mlieka 

2. Mlieko zohrejeme asi na 70 °C a pridáme k nemu 15 ml octu 

3. Zmes premiešavame a necháme mierne vychladnúť. 

4. Zmes opatrne prefiltrujeme. 

5. Na filtračnom papieri zachytávame produkt, ktorý necháme vyschnúť približne tri dni. 
 
 
Pozorovanie: 
 

 

 

Princíp: 

 

 

 

 

Úlohy: 

1. Čo sú plasty? Ktoré sú najvýznamnejšie plasty? 

 

 

 

2. Napíšte chemickú rovnicu vzniku polyvinylchloridu (PVC) z vinylchloridu (chlóreténu) 

 

3. Polytetrafluóretylén (PTFE) – teflón – objavil v roku 1939 chemik Plunkett. Prvé uplatnenie 
našiel tento plast v americkej armáde. Až v roku 1960 sa začal používať na výrobu teflónového 
riadu. Používa sa aj v medicíne a na výrobu materiálov do extrémnych podmienok. 

 
Napíšte rovnicu polymerizácie tetrafluóretylénu (CF2=CF2) za vzniku teflónu. 

 

 

4. Aký je význam recyklácie? 

 

 

 

5. Nájdi na internete informácie o využití bioplastov. 

 


